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~ Anforderungen an die Verpackungsbauart
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PSS |

fur eine Verpackungsbauart zum Transport gefahrllcher
Seefrachtgiiter.

Rechtsgrundlagen ‘
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S._1077 ff.).

Antragsteller

Muller GmbH
Industrieweg 5 = 7
7888 Rheinfelden

Beschreibung der Verpackungsbauart

Deckelbehdlterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden.

Nennvolumen: A @0 1. .

Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 100w JUL 0,38 ws it |

Nenn-Blechstédrken: éhﬁ\mm fir Boden\/Oberboden und(ﬁantel..
(A2s .

v d-,
Der Deckel wird mit einemYSchraubverschluB
(Sechskantschraube M 12 x 90) verschlossen.

Die zu verwendenden Deckelbehdlter aus Stahlblech
miissen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die
gemas Bericht [B4=a87 8 241 Vgabi® fev - 2

der Bundesbahn—Versuchsanstalt Minden (Westf.)

vom kB=w@2-~k080l 42,05, AGFS
eine Bauartprilifung iaeh/ga?spﬁgeheﬂé den "Richtlinien fiir das
Verfahren der Bauartpriifung, die Erteilung der Kennzeichnung
und die Zulassung von Verpackungen flir die Befdrderung gefahr-
licher Gliter mit Seeschiffen - RM 001 =" des Bundesministers
fir Verkehr vom 22.03.1979 (VkBl. Bd.33, H.8, S.136 ££.(1979))
bestanden haben.

Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses miissen mit
den jeweiligen Flllglitern vertrdglich sein.
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Dipl.-Ing. K.E. Wieser Dr. D, Hellhammer

Oberregierungsrat

BAM~AZ.: 3.3/336%

Kennzeichnung

"Zulassung

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind
dauverhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Das Gefdp:

<::> 1A2/X/..........aae./D/ﬁlﬁ/...o....a.o.o.o..eaao.gu

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen
jahr) des Herstellers)

Der VerschluB: D/6m8, 137"

Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der
Voraussetzung, daB die Auflagén der Nummern 4 und 5 erfiillt
51nd, zugelassen. '

Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dilirfen fir
solche Stoffe verwendet werden, flir die nach den Vorschriften
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zuldssig
ist.

Entsprechend der Lelstungsfahlgkelt der gepriiften Verpackungs-
bauart miissen die vorgesehenen: gefahrllchen Glter den Verpak-
kKungsgruppen I bis III zugeordnet sein.

Sonstiges

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der
zwischenstaatlichen beratenden- Seesch1ffahrtsorganlsat10n

(IMCO) gestellten Prufanforderungen fiir Verpackungen zum Trans+
port gefdhrlicher Gliter.

Ein Widerruf dieser Zulassung w1rd vorbehalten.
Diesem Zulassungsschein liegt elne Rechtsmlttelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird . im "Amts- und Mitteilungsblatt
der Bundesanstalt fir Materlalprufung, Berlin" (ISSN 0340-7551
verdffentlicht.

Berlin, den A0, 0%, A940.
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG

Ausfertigung. Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Giiltigkeit.
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